BRA ATT VETA OM NATURSTEN

Natursten dr en naturprodukt varfor det ar naturligt med variationer i kuldr, textur, monster,
adring, flammighet osv. Olika stensorter har olika stora variationer, dar flackar med storlek upp
till cirka 15 cm? oberoende av kontrasten mellan flackarnas eller ddringens farg och skivans
grundfarg forekommer. Variationerna finns inom stenen och dven mellan olika leveranser av ste-
nen. Olika stentyper har har olika motstandskraft mot kemisk och mekanisk paverkan. Hos varje
stensort finns ocksa variationer avseende smuts- och flacktalighet, bl a beroende pa porositet.

| t ex Carraramarmor kan det forekomma millimeter-stora gropar i ytan. | en stenskiva kan det
forekomma sk lakta stick, som tidigt vid stenens bildande var sprickor, men som ldkts med sten-
material. Detta paverkar inte stenens hallfasthet. | en stenskiva far inga éppna sprickor som
paverkar hallfastheten finnas. Lagningar som dr fackmannamassigt utférda far férekomma
under forutsattning att det inte paverkar utseendet negativt. De stentyper som passar bast till
bankskivor i kok dr granit-lika typer och kalksten/marmor.

Vid val av stensort ar det viktigt att titta pa ett fysiskt prov, och inte bara en bild, da det i natur-
sten finns variationer i monster och yta. Bankskivor ligger ofta horisontellt och i slapljus kan sma
matta partier eller millimeter stora gropar synas. Det galler framforallt grovkorniga material.
Detta ar naturliga mineraler i stenen och inget fel. Det paverkar inte stenens funktion.

Storlek och omfattning av dessa varierar fran stensort till stensort.
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NATURSTEN:

Natursten med flera liknande stentyper dr
uppbyggda av silikatmineral. De tal sura
rengoringsmedel, kemikalier och mekanisk
paverkan. De flesta stensorter tal varme,
men inte varmechocker, liksom de tal
[6sningsmedel t ex ren sprit. Till natur-
sten rekommenderas polerad yta. Den ger
ett elegant utseende och star emot sura
damnen. Andra alternativ dr flammade eller
borstade ytor.

MARMOR:

Marmor och kalksten ar sk karbonatmine-
raler. Marmor &r kdnsligt for syror som kan
etsa och ge marken i stenen. Detta paverkar
inte hallfastheten men skadar utseendet.
Syror som ger méarken &r t ex fruktjuicer,
vin, rengdringsmedel med 1agt pH-vérde
och kolsyra. Véljer man en bankskiva av
marmor skall man vara medveten om denna
risk for flackar. Till Marmor rekommenderas
en finslipad (matt yta). Denna yta star emot
flackar bast. En polerad yta pa marmor blir
extra kdnslig for sura dmnen.

Trggghvlspo\kezlwl' omfatar aven andva maderial

KOMPOSITSTEN:

Kompositsten &r sa ndra naturen man kan
komma pa konstgjord vég. Materialet bestar
till 95% av mald sten. Resten &r bindemedel
och fargpigment. Tillverkningsprocessen gor
det mojligt att tillverka tunna skivor med hdg
kvalitet. Ytan dr stangd och kraver minimalt
med underhall. Polerad eller matt yta.

KERAMIK:

Keramik ar ett suverant material som verkli-
gen tal att anvandas i koket. Det ar reptaligt,
varmeresistent och mycket hdg brotthall-
fasthet. Keramik dr sand, faltspat, lera och

naturliga fargpigment som blandas, pressas
och vdrmebehandlas. Ytan &r porforseglad
och krdver minimalt med underhall.

DEKTON:

Dekton absorberar i stort sett inte vétskor och
ar darfor ett praktiskt material. Dekton klarar
alla de syror och kemikalier som anvands
dagligen i kdket samt dr resistent mot repor.
Materialet tal héga temperaturer utan att
bdnskivan skadas eller spricker. De sofisti-
kerade rdvaror som anvands for att tillreda
Dekton kan ocksa anvandas for kvarts-, glas-,
och porslinstillverkning.

Morderingsudforande for diskho

PLANMONTERAD:
=

Kallas dven flush-
montering. Runt
urtaget i stenskivan
fréses en forsank-
ning. Diskhon
monteras ovanifran
sa att dess ovankant
kommer i nivd med stenskivans yta. Denna
typ av montering utférs endast pa diskhoar
som ar gjorda foér detta och har tillrdcklig
mattolerans for att ge en exakt passning i
skivan.

UNDERLIMMAD:
i B Kallas dven under-
monterad. Diskhon
monteras underi-
fran. De raka eller
profilerade kantytor-
na pa haltagningen
blir synliga i samma
tjocklek som skivan. Det blir alltid ett litet
dverhdng pa stenen, da vasken placeras
nagra millimeter in fran kant. Kantprofilen
pa stenskivan vid halet avgors av vaskens
utformning.
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TILLVERKNINGSTOLERANSER FOR BANKSKIVOR | STEN

Inom samma skiva Avvikelse fran

och vid fogade skivor | nominellt matt
Tjocklek +1,5mm +2,0mm
Synlig kantyta (kalibrerad) | + 0,5 mm +2,0 mm
Ytmatt - langd, bredd +1,5mm +1,5mm
Diagonalmatt + 1,5 mm + 1,5 mm
Buktighet +2,0% +2,0%

e Skiva som bestéllts med 30 mm tjocklek kan alltsa levereras fran 28 mm till 32 mm tjock.
® Fogsprang (tandning) efter monteringen mellan fogade skivor far vara hogst 0,3 mm for
finbearbetade dverytor. Férutsatt att stommar och underlag medger detta.

(&) <
XY
& T
~ A
& A
NSy
CORIAN ©

Dupont™Corian® &r tillverkat av 1/3 akryl
och 2/3 mineraler. Det ger en silkeslen yta
likt natursten med méjlighet fér bearbetning
som plast eller trd. Med Corian® dr fogarna
praktiskt taget osynliga. En utbildad fackman
utfor denna svetsning med ett specialutveck-
lat lim. Svetsning bokas vid kop av skivorna.
Stark vdrme kan missfarga Corian®. Tank pa
att inte skéra direkt pa Corian® da det skadar
ytan.

UNDERFRAST:

B Runt héltagningen

i stenskivan frases
underifran ett storre
hal. Diskhon mon-
teras underifran

sa att ovankanten
hamnar ungerfar
mitt i skivans tjocklek. Underfrasning kan ske
i stenskivor med tjocklek 20 mm eller mer. De
raka eller profilerade kantytorna pé haltag-
ningen blir synliga.
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